
SS2006 Festkörperchemie Vorlage 2.2

2.1. Phasenumwandlungen: Beispiele (Forts.)
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Verzerrungen von Metallpackungen

ferroelektrisches KH2PO4

antiferroelektrisches NH4H2PO4
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offenere Strukturen, abnehmende Dichte
langsame Umwandlung mit Bindungsbruch

rekonstruktive PU (nach Buerger)

metastabil auch bei RT erhältlich

schmelzbar bei schnellem Erhitzen

867°C 1470°C

bei allen Temperaturen metastabil relativ 
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α-Quarz (Polyederdarst.)
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α- (RG P3121) und β- (RG P6222)
Quarz (nur Si-Positionen)
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Phasenbeziehungen zwischen den verschiedenen
SiO2-Modifikationen


