
SS 2016 Chemie der Metalle Vorlage X.3

Legierungen, intermetallische Phasen (Bsp. Ca – Cu – Sn) (Forts.)

➍ Cu – Sn: Hume-Rothery-Phasen (Forts.)
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27 x bcc - 0,0,0 und - 1/2,1/2,1/2
Umgebung eines ´Loches´
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24 Zn(II): xxz, x=0.313, z=0.036

8 Zn(I): xxx, x=0.110

8 Cu(I): xxx, x=-0.172

12 Cu(II): x00, x=0.355
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Mechanische Eigenschaften von Messing (links) und Bronze (rechts)


