
Vorlesung Methoden der Anorganischen Chemie Vorlage I - 5.2

5.3. Quadrupolaufspaltung (elektrische Quadrupol-WW)

EQ(m) = eQVzz
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57Fe-Mößbauer-Spektren mit/ohne elektrischer Quadrupol-Aufspaltung

5.4. Magnetische Hyperfeinaufspaltung

E(mI) = −mµ
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Magnetische Hyperfeinaufspaltung durch interne Magnetfelder

57Fe-Mößbauer-Spektrum

von Magnetit Fe3O4 (Spinell)
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57Fe-Mößbauer-Spektrum

von RbFeO2 (gestopfter Cristobalit-Typ)


