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3.1. KCl (Fortsetzung)
Technische Kristallisatoren
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klassierender Verdampfungskristallisator

Vakuumkristallisator
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Propellerrührer
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Kristallisierrrinne (Swenson−Walker−Kristallisator)

Kratzkühler

Kristallisierkolonne Kristallisierband (Carney)

Aufschmelzer

Kratzkühler

aggregat
Pulsier−
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Bauarten für Lösungskristallisation

Bauarten für Schmelzkristallisation

Brüden (reines L)

Kristalle

Lösungs−
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Brüden−

kondensat

Kristalle

Ausgangsgemisch

Reinprodukt

Bauarten von Kristallisationsapparaten für die Lösungs- und Schmelzkristallisation

Aufbereitung sylvinitischer Rohsalze
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P1
heiße Lösung

geklärte Lösung

Sylvinit

Kalidünger

Abtrennen des
Kristallisates

Mutterlösung

Mutterlösung
Vorwärmen der

Löselösung

Filtrieren

Klären Filtrieren

Kristallisation durch
Vakuumkühlung

Kristallisat u.

Decken

Rückstand

Schlamm

heisse Auflösung

Trocknen

Mutterlösung

Aufbereitung sylvinitischer Rohsalze


